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A forma~o de biofilmes por Pseudomonas nuorescens em placas de aluminio, sob 
condi¢es de fluxo, foi seguida, ao Iongo do tempo, atraves da . medi~o da 
resistencia termica oferecida pela pelicula biol6gica. A acumula~o resulta da 
competi~o entre os fen6menos asssociados ao crescimento bio/6gico (transporte 
de nutrientes no exterior' e no interior do biofilme, reprodu~o celular e produ~o de 
exopolimeros) e as for~s hidrodinamicas que exercem uma ac~o de erosao sabre 
o filme microbiano. Com base nos dados experimenfais obtidos com · biofilmes 
formados sob diferentes condi<;Oes hidrodinamicas (riumeros de Reynolds entre 
4200 e 15500, correspondentes a velocidades da agua entre 0,34 m/s. e 1,2 m/s), 
determinaram-se valores do fluxo de crescimento e da quantidade maxima de filme 
acumulado, para as diferentes condi¢es. I . . . 

0 fluxo massico de crescimento (kgtm2.s) e dado pelo produto da "taxa de 
produc;Ao de biofllme" (/4p - kg de biofilme produzido por kg de biofilme existente e 
por segundo) pela massa de biofilme por unidade de area. Calcularam-se valores 
de l'p para diferentes velocidades do liqu[do, verificando-se que esta taxa decresce 
com o aumento da velocidade. Sabendo-se que o coeficiente de transferencia de 
massa extemo aumenta com · a velocidade do. liquido, a diminui~o de llp permiie 
concluir que a produ~o de biofilme e limitada por fen6menos intemos ao proprio 
filme microbiano. · 

Anteriormente (1), foram determinados os efeitos da velocidade do liquido na 
dimsidade e espessura do biofilme. Verificou-se, entao, que o aumento da 
velocidade provocou um aumimto na densidade e uma diminui~o na espessura do 
filme, ou seja, um aumento da compacta~o da biopelicula. Tal explicaria tambem a · 
reduc;;iio dos valores de l'p , que seria devida a problemas difusionais no interior do 
filme microbiano. 1 

(1) Maria Joao Vieira, Luis F. Melo e Maria Manuela Pinheiro (1993) "Biofilm 
Formation : Hydrodynamic Effects on Internal Diffusion and Structure", Biofouling, 7, · 
67-80. 
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